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Mabanol Cut 34 P P - - - ~ 28% - - PPP PP ** PP PP - PP PP - 10-25 80

Mabanol Cut 39 P P - - - ~ 35% - - PPP PP ** PP ** - PP PP - 10-25 60

Mabanol Cut 249 BF - P P - - ~ 10% - - PPP P ** PPP P - PP P - 5-30 60

Mabanol Cut 261 BF - P P - - ~ 45% P - PP PPP ** P PP - P PP - 5-30 100

Mabanol Cut 262 BF - P P - - ~ 20% - - PPP PP ** PPP ** - PP PP - 10-30 60

Mabanol Cut 263 BF - P P - - ~ 30% - - PPP PPP ** PP P - PP PP - 10-30 60

Mabanol Cut 264 BF - P P - - ~ 40% P P PP PPP ** P PPP - P PP - 5-30 100

Mabanol Cut 265 BF - P P - - ~ 30% P P PPP PPP PP PP PPP - PP PP - 5-30 150
Geeignet zur Bearbeitung 

von Magnesium

Mabanol Cut E 72 BF - P - - - ~ 32% P - PPP PPP ** PP P - PP PP - 5-30 80

Mabanol Cut E 73 BF - P - - - ~ 30% P - PPP PPP ** PP P - PP PP - 5-30 80

Mabanol Cut E 75 BF Eco - P - - - - P - PP PPP ** P PPP - P PP - 5-30 60
Auf Basis nachwachsender Rohstoffe zur 

Verbesserung der Ökobilanz

Mabanol Cut E 84 BF - P - - - ~ 30% P P P PPP ** PP PPP - P PP - 5-30 100 Kennzeichnungsfreies Produkt

Mabanol Cut P 466 - - - - - ~ 45% P - P PPP PPP P PPP - P PP - 15-25 60

Mabanol Cut Syn 41 - P - - P - P - - PPP PP P PP - P PP PP * *

Mabanol Cut Syn 42 - P - - - - P - - PPP PP P PPP PPP PP - - * *

Mabanol Cut Syn 46 - P P - P - P P PP PPP ** P - - PP PP - * *

Mabanol Cut Syn 61 - P P - P - P - PPP PPP ** P ** - PP - - * *

Mabanol Cut Syn 65 - P P - - - - - PPP PP ** P ** - PP - - * *

Mabanol Cut Syn 66 - P - - - - - - PPP PPP ** P ** - PP - - * *

Mabanol Cut Syn 93 P P - - P - P - PP PPP ** P ** - PP P - * *

Mabanol Cut Syn 98 P P - - - - - - PPP PPP ** P ** - PP - - * *

Mabanol Cut PM 45 - P - - P - P - PP PPP PP P PPP - PP PP P * * Polymerprodukt

Mabanol Cut MS 52 BF - P - - - - P - P PPP PPP P ** PPP PP P - * *

Emulsionen

Vollsyntheten

* bei Vollsyntheten spielt die Wasserhärte in der Regel keine Rolle

** bedingt geeignet; die Neigung zur Fleckenbildung vor der Bearbeitung von Aluminium- und Buntmetalllegierungen sollte überprüft werden

Wassermischbare Kühlschmierstoffe


